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Termo de Referência

Processo..: 23081.004566/2013-86 61 / 2013 Data da Emissão: 01/04/2013Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 24/04/2013 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Resina composta Filtek Z100, 3M, ESPE - Resina composta com partículas de zircônia 

e sílica - 71% em volume, 85% em peso, tamanho médio de partículas de 4,5 µm, Bis-

GMA, TEGDMA - Cor A3 - Cada unidade  com 4 gramas

Unidade ________________ _____________10,0045,0000

2 Resina composta Filtek Z250, 3M ESPE - composta com partículas de zircônia e sílica -

 60% em volume, 82% em peso, tamanho médio de particulas entre 0,6 e 1,4 µm, Bis-

GMA, UDMA e Bis-EMA.  Cor A3 - Cada unidade com 4 gramas.

Unidade ________________ _____________10,0068,0000

3 Resina composta  Filtek Z350, 3M ESPE -  composta com partículas de zircônia e 

sílica - 59,5% em volume, 78,5% em peso, sem silano,  tamanho médio de particulas 

entre 0,19 e 3,3 µm, Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA.  Cor A3 - Cada unidade com 4 

gramas.                             

Unidade ________________ _____________10,00104,0000

4 Resina composta Charisma, Heraeus Kulzer - composta com partículas de bário 

alumínio fluoretado (0,0002 a 0,2 µm e sílica altamente dispersa (0,02 a 0,7 µm), 61% 

de volume, 78% em peso, iIs-GMA, TEGDMA - Cor  A3 - Cada unidade com 4 gramas.

Unidade ________________ _____________10,0053,0000

5 Resina composta Esthet-X, Dentsply - composta com partículas de vidro de 

fluorborosilicato de bário e alumínio silanizadas com tamanho médio inferior a 1 µm , 

sílica coloidal - 0,4 µm e sílica nanométrica, dióxido de silício - 10 a 20  µm, 60% de 

volume, 77% em peso, Bis-GMA, UDMA, TEGDMA  e Bis-EMA - Cor  A3 - Cada 

unidade com 3,5 gramas.

Unidade ________________ _____________10,0060,0000

6 Resina composta Durafill, Heraeus-Kulzer - Composta com partículas de sílica, 40% em 

volume, tamanho médio entre 0,02  e 0,07 µm, Bis-GMA, TEGDMA, UDMA - Cor  A3 - 

Cada unidade com  4 gramas.

Unidade ________________ _____________10,0052,0000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


